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SU TUTUCU BANT
NEDIR?

PVC Su Tutucu Bantlar, Polivinilclorir (PVC) Recinesi, Stabilizan,

Plastifiyan Ve Antioksidan Boyar Maddelerden Elde Edilen
Karigimlarla, Uygun Isi Ve Basingta Extriderlerde  Eritilip,
Sekillendirilerek Uretilirler. TS 3078, ASTM, DIN, BS, DSi Normlarina
Uygundur.

PVC Su Tutucu Bantlar, YUksek Ve Duguk Su Basincina Maruz
Kalan, Beton Yapilarda, Goérilen Genlesme Daralma, (Yapi)
Derzlerinde Su Gegirimsizligini Saglamak Ve Beton Bloklarda
Dogabilecek Titresim Ve Deformasyonlara Engel Olmak Igin
Kullanilr.

TEKNiK OZELLIKLER;

Yogunluk 1,28 (% 0.03 )g/cm 3 TSE 3078 - ASTM D 792

Sertlik (23 1 oC) 75 (£ 5 ) Shore A TSE 3078 - ASTM D 2240
| Gekme mukavemeti | i5(+)N/mm2 || TSE3078-ASTMD 412 |
| Uzama %200 min. - %250 ort.| TSE 3078 - ASTM D 412 |
\ Su emme (24 saat) | %1,5 max. agirlikca | TSE 3078 - ASTM D 412 |
\ Yirtiima mukavemeti 18 N/mm ASTM D 624 |
| Kl miktari %5 max. agirlikca TSE 3078 |
‘ Servis Isisl || (15 °C / 50 °C) I

Kullanilacagi Yere Gore Ozel Renkli, Istenen Teknik Ozelliklere Uygun,
Kauguk Esasl, Ozel Boylarda PVC Su Tutucu Bant Uretimi
Fabrikamizda Yapilmaktadir.



Beton Ve Betonarme Yapilarin Bazi Noktalarinda Derz Birakiimasi
Zorunludur. Betonarme Yap! Elemanlarinda Genlegsme Ve
GCokmeden Dolayl Yapida Dogabilecek Hasarlarin Onlenmesi
Amaciyla Bazi Kisimlarda Birakilan Derzler Genlesme Derzi Olarak
Tanimlanmaktadir. Yapida Kullanilan Cimento Prizini
Tamamladiginda, Hacimde Meydana Gelen Azalma Sebebiyle
Meydana Gelebilecek Deformasyonun Yapiya Zarar Vermesini
Onlemek Amaciyla Genlesme Derzi Birakilmasi Gerekmektedir.

Bilindigi Gibi Yapilardaki Genlesme Sunme Hareketleri Ihmal
Edilmeyecek Kadar BUyuk Ve Devamli Tekrarlanan Hareketlerdir.
Diger Bir Yandan, Beton D6kUmunun Bir Sudre Igin Durduruldugu,
Sonra Yeniden Baslatildigi Yerde Birakilan Ve Basing Gerilmelerinin
Dogrultusunda Dik Olarak Duzenlenen Derzler Insaat Derzi Olarak
Tarif Edilmektedir. Termik Genlegsmeler Veya Zemin Hareketleri
Sebebiyle Yapida Duzenlenmis Olan Derzler Daralma Go&sterir. Bu
Cesit Derzler Daralma Derzi Olarak Tarif Edilir.

SU TUTUCU BANT
NEDEN KULLANILIR?




KULLANIM
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Hakkimizda

1960 yilindan beri CELMAK CELEBI makinleri
yapmak Uzere acmis oldugu atélyesinde
firmamizin plastik sektérine giris temelleri
atilmistir.

Bugun 10.000 metrekare kapali alanin
Uzerinde kurulu modern ARGE caligmalarini
hiz kesmeden surdUrmektedir.

GCELPi cevreye duyarli teknolojisiyle buyuyen
pazar ihtiyaglarini kargilamayr amag edinmis
olup insana ve gelecege yatirima devam
etmektedir. Amacimiz  bugunkl Turkiye
sartlari  ve normlari  Uzerinde kaliteyi
yaklamak ve uygulamaktir.
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Tip
Secimi

Beton Iglerinde Kullanilan PVC Plastik Bant Tipinin

Seciminde, Derzde Su Yalitimi M1 Yoksa Hareket
Transferlerine Engel Olmak M, Yoksa Her Iki Ozelligin
De  Agirhkli  Oldugu  Bir  Uygulomanin  Mi
Gergeklestirilecedinin Belirlenmesi Gerekir. Oyle Ki:
Yapinin Zemindeki Basingli Suya Kargi Korunmasi
Gerekiyorsa, Derzlerde Kullanilacak PVC Su Tutucu
Bantlar, Derzlerden Igeriye Su Sizmasini Onleyecek
Sekilde Betonun Su lle Temas Eden YUzeylerinde
Kullaniimalidir. Eger Basingli  Zemin Suyu So6z
Konusudegilse Ve Derzde Dinamik Hareketlerin
Transferine Engel Olunmak Istenirse Bu Takdirde
Beton Kesintinin Merkezinde Kullanilan Merkezi Tip
PVC Su Tutucu Bantlar Kullanilabilir. Eger Yapl
Deprem Kusagi Uzerindeyse Veya Tagsman Olayinin
Yogun Olarak Beklendigi Yerlerde Yapiimakta Ise Bu
Takdirde, Meydana Gelebilecek Asirni Germeleri
Absorbe Edecek Ve Capraziloma Yonlerdeki
Gerilmelere Dayanikl Bant Tipi Secilmelidir.

Genlesme Derzlerindeki, Bir Takim Parametrelere
Bagh Olarak 18 Mm Ile 50 Mm Arasinda Derz Araligi
DUzenlemesi S6z Konusu Olmalidir. Derzin Goérunur
YUzeyinde Veya PVC Su Tutucu Bant Bulunmayan
YUzeyinde, Derz Igindeki Malzemelerin Ve Derzin
Korunmasi Acgisindan Kapama  Profili  Olarak
Isimlendirilen Ozel Amagcli Bantlarin  Kullaniimasi
Gerekmektedir. Bu Tip Bantlarin Beton D&kimu
Sirasinda  Kullanilan Tipleri Oldugu Gibi Beton
DOkimunden Ve Prizin Tamamlanmasindan Sonra
Disaridan Monte Edilen Tipleri De Bulunmaktadir.
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PVC Su Tutucu Bant Tipi Tatbik Sekli

Kullanma Yerlerindeki Derz Tipleri Ve
Aciklamalar

Sabit Ve Genlesmesiz Insaat Derzlerinde
B Merkezi Ve Daralma Derzlerinde Alcak Ve Yiiksek

Su Basinainda.

Sabit Ve Genlesmesiz Insaat Derzlerinde

1 Merkezi Ve Daralma Derzlerinde Alcak Ve Yiiksek
Su Basinainda.

Ingaat, Daralma Derzlerinde Ve Hafif

W Merkezi Genlesmenin Bulundugu Derzlerde, Yiksek
Su Basincinda.

Disiik, Orta Ve Yiiksek Derecedeki
Genlesme Derzlerinde, Makaslama
Hareketlerinde Ve Her Siddetteki Su
Basincinda.

Merkezi

O-0OL

Yiksek Derecedeki Genlesme Derzlerinde,
Makaslama Hareketlerinde Ve Yiksek
Siddetteki Su Basincinda, Cékmelerin Fazla
Oldugu Yapilarda Tercih Edilmelidir.

M Merkezi

Genlesme Derzlerinde Orta Siddette

YO Déseme Genlesmelerde Veya Makaslama
Hareketlerinde, Dusiik Su Basincinda.
Insaat Derzlerinde Ve Daralma Derzlerinde,
Distk Su Basincinda.

Merkezi Veya Déseme Profilleri lle Birlikte
Veya Mistakilen Beton Dékimii Sirasinda
Derzlerin Esnek Olarak Kapatiimas
Amaciyla

YI-Y Ddseme

KP Ddseme

Uygulama Sekli;

Yukarida Izah Edilen Hususlara Gére Uygun Bant Tipi Segildikten Sonra, Derzlerde
Kullanilacak Olan Bu Tipin Boyutunun Secgiminde Su Hususlar G6ézénunde
Bulundurulmalidir;

Beton Konstruksiyonu,

Beton Kalinlig,

Derz Genigligji,

Derzdeki Genlesme, Daralma, Oturma Gibi Hareketlerin Bayukltk Derecesi.
Su Basinci Yuksekligi.

Deprem Ihtimalinin Yuksek Oldugu Yerlerde, Derzlerdeki Genigleme, Daralma, Oturma
Gibi Hareketlerin Fazla Oldugu Ve/Veya Su Basincinin Yuksek Oldugu Yerlerde, Segilen
Tiplerin Et Kalinh@ En Fazla Olanlari Kullaniimalidir. Su Tutucu Bant En Kesit Uzunlugunun
Secilmesinde Su Formullerin Saglanmasina Dikkat Edilmelidir;

— L<T Olmalhdir,

— L>6a+D Olmalidir,

- Y>L-D/2 Olmalidir,

— X>2a Olmalidir, Burada;

— D=Derz Arali§i X=PVC Plastik Su Tutucu Bantin En Yakin Techizat Celigine Olan Uzakligi,

— L=PVC Plastik Su Tutucu Bantin En Kesit Uzunlugu (Mm),
— T=Beton Kalinhgi (Mm),
— A=En BUyuk Agrega Tane Capi(Mm),

— Y=PVC Plastik Su Tutucu Bantin Beton YUzeyine Olan Uzakligi(Mm) Dir.




Fikir Vermek Maksadiyla, Muhtelif Beton Kalinliklarina Gére Tavsiye Edilen

Bant En Kesit Uzunluklari Ve Et Kalinliklarn Cizelgede Gosterilmigtir.

Beton kalinhgn Bant enkesit kalinhgi Bant et kalinhg
t (cm) L (mm) al (mm) (min.)
20 100 3

20-40 150 4

35-50 200 4

A0-60 250 4

50-70 300 4

60-80 350 4

80-100 400 6

100 = 500 8

Tip Bant Sekli/Band Shapes
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PVC Su Tutucu Bantlar, Termoplastik Malzemeden Imal Edilmis Oldugundan,
Sicak Kaynaklama Sistemiyle Eklenir. Basit Ve Ozel Islerde, Ozel Pvc
Yapistiricisiyla Kullanilabilir. Ornek ; 1 20/5 Tip

PVC WATERSTOP BAND
120/5 TYPE

Weight 200 %5 MM
Thickness 5 %05 MM

Technical Information

Chemical Structure Polivinil Clorur ( PVC)
Density 1,27 gr/cm?® ( £0,04 )
Service Tempature (-25°C[/50°C)

Mechanic / Physical Specifations

Tensile Strenght 212 N/ mm?
Shore A 75 (x5 ) Shore A
Elongation Ratio 2 %200

Water absorption = 0,85%




Su Tutucu Bantlarin Santiye Ortaminda Eklenmesi Ve
Yerlestirilmesi Sira Sinda Civi Cakma, Delerek Tel Gegirme
Vb. Gibi Bandi Tahrip Eden Ve Su Gegirmezlik Ozelligini Yok
Eden Uygulamalara Asla MUsaade Edilmemelidir.

Su Tutucu Bantlarin Projelerinde Belirtilen Derinlik Ve

Olgulerde Yerine Monte Edilebilmesi Igin Gerektiginde llave
Donati Konulabilecegi Gibi Delik Acilmis Kopgalama lle
Veya Klips lle C6zime Gidilebilinir.

Celpi PVC Su Tutucu Bantlari Donatilara Montajda
Kolaylik Saglamak Amaciyla Bandin Her Iki Tarafinda 50cm
Araliklarla Delikli Ve Kopgalanmig Olarak Uretilirler.

e Ek Parcalar Ve Uygulanmasi;

Celpi PVC Su Tutucu Bantlarinin Alin Kaynagi Ve Ozel Kaynak
Parcalarinin Yapilabilmesi Igin Bazi Aparatlara Ihtiyag Duyulur.

* Termostatli Isitici Havya

* Keskin Bigak

*Tel Firca

* Sicak Hava Tabancasi

Kaynaklamalarda Dikkat Edilecek Bazi Onemli Hususlar.

* Alin Kaynaklarinin Uglarinin DGzgun Kesilmsi

* ki Bant Arasina Konan Isitici Havyanin Isisinin Yaklagik 150-180C

Arasinda Olmasi.

* Erimenin Kémurlegsmeye Donudsturdlmemesi.

* Havya Aradan Cekildikten Sonra Uglarin Tam Ve DUzgun Kargilikli

Yapismasi

* Erimeden Sonra Eriyiklerin Tiraglanmasi Ve Kaynaklanan Yerin

Sogutulmasi.

* Bu Islem Sirasinda Mahalin lyi Havalandiriimasi Ve Uygun Gaz

Maskesi Kullaniimasi Gereklidir. Asla Malzeme
(Kémurlesmemelidir) Yakilmamalidir, Yakilan Malzemenin Yeri

Kaynak Tutmaz.

* Santiye Ortaminda Yapilacak Olan Alin (Ug-Uca) Kaynaklarinda
Kullanilan Isitici Havya Istenildigi Taktirde Ozel Ek  Kaynak Parca
Ve Aparatlart Fabrikamizda Siparise Goére Uretiimekte Ve
Bulundurulmaktadir.
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e Kalite Kontrol;

Celpi PVC Sututucu Bantlari, Guncel Teknolojiye Uygun
Ekipomanlar lle Donatiimig, Deneyimli Personelleriyle Fabrika

Laboratuarinda TSE 3078, DSi Sartnamelerine Uygun Olarak Test
Edilmektedir.

o
i b=

e




Tesekkurler

lletisim

Telefon E-posta

+90 543 922 6400 info@timesplastic.com
Web sitesi Adres

www.timesplastic.com Istanbul - Turkiye



